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1 Resume

A corrosdo é um dos probiemas que afeta a industria automotiva, causando grande
prejuizo as montadoras e a os donos dos veiculos. Para tentar contornar esse entrave a
industria automotiva tem desenvolvido métodos anticorrosivos que foram evoluindo ao
longo dos anos, com a finalidade de proteger os materiais que constituem o veiculo. A
Ccorrosao nos automéveis € promovida essencialmente pelas atmosferas circundantes,
por produtos de combustio interna que incluem o vaper de 4gua e os gases de exaustio,
ou por liquidos de diferente natureza indispensiveis ao funcionamento dos automoveis
(combustiveis, fluidos de transmissio e das linhas de travdes hidraulicos, Oleos e
liquidos de refrigeragio do motor). A corrosio é definida como a deterioracio de um
‘
material resultante do ataque quimico ou eletroquimico, provocado pelo meio ambiente
em que o material se encontra ou funciona. Uma vez que a corrosio é provocada por
uma reagfo quimica ou eletroquimica, a velocidade a qual a corrosio se processa
dependera, até certo ponto, da temperatura e da concentragiio dos reagentes e dos
produtos. Outros fatores, tais como os esforgos metalicos e a erosio podem contribuir
para a corrosdo. Este trabalho propde o estude da oxidacio e corrosio dos componentes
de automodveis no Rio de Janeiro, avaliando os efeitos da passivagdo, despassivacio,
propagacdo da corrosio e os efeitos na resisténeia mecinica como consequéncia da
corrosdo. Para a realizagdio das andlises de oxidagio e corrosio, serio coletadas e
avaliadas amostras em diferentes lugares. Os resultados seriio analisados por diversos

métodos de caraterizacio.
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2 Intreducis

Todos os automoveis, durante sua vida 0til, apresentario defeitos através do
desgaste interno de seus componentes, pelo excesso de temperatura, por falta de
manutencdo, por quebra de componentes, fadiga de matérias ou pela realizacio

incorreta de manuten¢do através da utilizagsio de componentes de baixa qualidade. Os
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